
■図4-10　溶岩微粉末半定量分析結果（蛍光×採分析試験）

検出元素 wt％ 検出元素 wt％ 検出元素 wt％

O 42 S <0.1 Fe 10

Na 1.9 Cl 0.1 Cu <0.1

Mg 3.2 K 0.6 Zn <0.1

Al 10 Ca 8 Sr <0.1

Si 23 Ti 1.1 V <0.1

P 0.1 Mn 0.2 Zr <0.1

出典：（株）富士山/富士山溶岩パウダー電気特性試験（長野県工業技術総合センター/2006）
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